Sinero — Klebstoffempfehlung

Die Untergrundvorbereitung erfolgt nach Herstellerangaben.

Kollektion: Designbéden 734 Sinero

Kleberart Auftrag | Verbrauch Gebinde

Zahnung
A2

14 kg

faserverstarkter
Nassbett-
Dispersionsklebstoff

ca.
300-450 g/m2

Kleberart Auftrag | Verbrauch

Universal-Nass- und Zahnung | ca. 6kg/

KE 2000 S Haftklebstoff A2 250-320g/m? | 14 kg

Kleberart Verbrauch

Ultrabond | faserverstarkter ca. 5kg/
Eco 4 LVT | Mikrofaser-Design- 250-350g/m? [ 16 kg
belagsklebstoff

SCHONOX Kleberart Auftrag | Verbrauch Gebinde

'lT — Durocoll faserverstarkter Zahnung | ca. 3kg/
E- Einseit-Dispersions- A1/ A2 | 250-300g/m? | 14kg
L | klebstoff
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